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Kiinnityslaastien kuivumisajat

laasti                                              imevä alusta    imemätön alusta      työskentelyaika

Kiilto Saneerauslaattalaasti 1  vrk 2 vrk 3 - 4 tuntia

Kiilto Remonttilaasti 1 vrk 3 vrk 3 – 4 tuntia

Kiilto Lattialaattalaasti 5 tuntia 1 vrk n. 1 tunti

Kiilto Joustolaasti 1 vrk 2 vrk 3 – 4 tuntia

Kiilto Superfix 12 tuntia seinät ja 24 tuntia lattiat 3 – 4 tuntia

Kerapid Pikasaneerauslaasti 2 tuntia 5 tuntia       n. 45 min.


