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Valurautakaivon ja muovisen korokerenkaan liitos, mikäli kohteessa ei suoriteta lattiakaivon vaihtoa.
1. Valurautakaivon puhdistus
Vanha kaivo puhdistetaan liasta ja ruosteesta huolellisesti. Ruosteen poistamiseen soveltuu esim. porakoneeseen kiinnitettävä teräsharjalaikka.

2. Kaivon pintakäsittely

Huolellisen puhdistuksen jälkeen pinta suojataan korroosionestomaalilla esim. Tikkurilan Rostex, valmistajan ohjeen mukaan.

3. Kaivon ja korokerenkaan liitos

Korokerengas kiinnitetään puhdistettuun ja käsiteltyyn kaivon pintaan Kiilto Fix Masa liimamassalla.
Asennettaessa korokerengas vanhan korokerenkaan tilalle tulee kiinnitys tehdä siten, että uusi korokerengas "juotetaan" tiiviisti liimamassalla vanhan tilalle.
Kohteessa joissa asennuksen yhteydessä korotetaan lattiaa oikaisutasoitteella tai lattiamassalla tulee korokerengas tukea riittävästi valutyön ajaksi esim. "kiripuulla" katosta.

